


Spalttest
Einfach, aber effektiv ist der so genannte
Spalttest. Man erhält mit diesem Test rasch
einen ersten Überblick über die Qualität des
Verbundes. 
Es wird versucht, einen Meißel zwischen
Titanschicht und Kupferkern zu treiben. 
Lassen sich die Schichten trennen, liegt eine
minderwertige Verbindung vor. TiCu Clad ver-
formt sich maximal, ohne aber dabei Schaden
zu nehmen. Die Schichten lassen sich nicht 
trennen … Zeichen einer hochwertigen 
metallurgischen Verbindung.
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Ultraschallprüfung
In den letzten Jahren hat sich die Ultraschall-
prüfung als Qualitätskontrolle durchgesetzt. 
Durch eine höhere Effektivität der Prüftechnik 
können bestimmte Fehlerarten, z.B. Risse oder
Bindefehler nachgewiesen werden. Der Ultraschall
liefert sofort eine Aussage zu Eigenschaften von
Verbunden. 

Der Schallstrahl des Ultraschalls breitet sich auf-
grund seiner quasioptischen Eigenschaften
gerichtet aus wie das Licht. Beugungserschei-
nungen treten nur dann auf, wenn die verursa-
chenden Hindernisse die Größenordnung der
Wellen haben. Ultraschallwellen werden von
Metallen kaum absorbiert. Es wird die
Eigenschaft der Reflexion von Schallwellen
ausgenutzt, die an Grenzflächen, aber auch an
Fehlstellen auftritt. Treten keine Reflexionen auf,
kann von einer optimalen metallurgischen
Bindung ausgegangen werden. Durch seine her-
vorragende metallurgische Bindung ist mit TiCu
Clad ein Spannungsabfall, verursacht durch eine
unzureichende Verbindung, nicht zu erwarten.      

Optimale Weiterverarbeitung
TiCu Clad Verbundwerkstoff ist außergewöhn-
lich belastbar. Deshalb können andere Titanteile
problemlos mit dem ummantelten Titan ver-
schweißt werden, ohne dass der Verbund
beschädigt wird. Als Verfahren eignen sich
sowohl WIG- als auch Laser- oder Punkt-
schweißen.
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Der fachgerechte Anschluss von titanummantel-
ten Kupferstangen wirft immer wieder Fragen
auf. Landläufig besteht die Auffassung, Kontakt-
flächen von schlecht leitendem Titan zu befreien.
Dies geschieht durch Fräsen oder Drehen.

Vordergründig scheint dieser Ansatz logisch. Die
Leitfähigkeit von Kupfer beträgt 58 m/� x mm2

die von Titan dagegen nur 2,2 m/� x mm2 . 
Das bedeutet, dass ein Kupferdraht von 1mm2

Querschnitt und 58 m Länge einen Widerstand
von 1 Ohm hat. Bei Titan ist ein vergleichbarer
Widerstand schon bei 2,2 m Länge erreicht.

Die Realität sieht jedoch etwas anders aus.
Beispielsweise müssen Umgebungseinflüsse
bewertet werden. Die von Titan befreiten Kupfer-
kontaktflächen korrodieren durch den Kontakt
mit aggressiven Säuren, Dämpfen und Konden-
saten in der Galvanoanwendung. 

Das Kupfer an den Anschlussflächen wird durch
Korrosion zerfressen. Die sich daraus ergeben-
den Punktberührungen an den Kontaktflächen 
sorgen für schlechte Stromübertragung.

Der aufwendigere und teurere Titanmantel wird
folglich heute nicht mehr entfernt, sondern als
hochwertiger Korrosionsschutz genutzt.

Spannungsabfall und Widerstand 
Führt man eine Spannungsabfallberechnung
durch, fließt in die Berechnung nur die
Schichtdicke des Titans (0,5 … 2 mm) als
Länge ein. Das Ergebnis ist ein sehr geringer
elektrischer Widerstand und daraus folgend
ein sehr geringer Spannungsabfall. 

Bei einer Schichtdicke von 0,5 mm liegt der
Spannungsabfall oft nur im mV-Bereich.

Die durch Spannungsabfall entstehenden
Kosten sind deutlich geringer als jene, die
durch Korrosionsschäden bei freigelegten
Anschlüssen an den TiCu Clad Stromzu-
führungen Anoden entstehen.

Die Leitfähigkeit
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Udo Plante GmbH
Titanummantelte Kupferschienen

Beratung & Vertrieb

Material Elektrische Leitfähigkeit 
in m/� x mm2

Titan Grade 2 2,240
TiAl VT 01  12,7 x 6,3 mm 1,645
TiAl VT 01  25,4 x 12,7 mm 1,819
TiAl 6V4 0,58

Kupfer 58,0
Al 28,65
Edelstahl 1,3

Allgemeine Informationen

Verhältnis zu Kupfer (elektr. Leitfähigkeit)
Titan 1:26 bei 20°C

1:66 bei 400°C
Edelstahl 1:42
TiAl 6V4 1:100

Dienstleistung/Reparaturen
Die Udo Plante GmbH bietet die Reparatur
jeglicher TiCu Clad Stromschienen, z. B.
Hockeysticks an.

Stromzuführungen Œalter Generationen• 
lassen sich ebenfalls reparieren, je nach
fortgeschrittener Korrosion. Bei gleichwer-
tiger Funktion ist das eine wirtschaftliche
Option.

Werkstoff und Normen

vorher

nachher

Weitere Verbundmaterialien

Verbundstranggepresste
Stangen
Zirkonium ummanteltes Kupfer
Niob ummanteltes Kupfer
Nickel ummanteltes Kupfer

Explosionsplattierte Bleche
Zirkonium … Kupfer
Niob … Kupfer
Nickel … Kupfer
Titan … Kupfer 

Mantel Titan, Werkstoff-Nr. 3.7025 oder 3.7035, 
DIN 17850, ASTM B 265 Grade 1 oder 2

Kern Werkstoff nach EN 13601, Cu-HCP, CW021A, 
ANSI/ASTM B 224, UNS Nr. C 10300

Elektrische Leitfähigkeit
Cu-HCP ≥ 100 % IACS   58 m/� x mm2

Lagerabmessungen
Form Abmessung in mm Abmessung in Zoll (inch)
Rund 6,35 … 44,45 mm 1/4 - 1 3/4•
4-kt bis zu 38,1 mm bis zu 1 1/2• 
Rechteck  bis zu 25  x 140 mm bis zu 1 x 5 1/2•
Draht 0,75 … 6,35 mm 0,030 … 1/4•

Andere Abmessungen auf Anfrage
TiCu Clad kann je nach Kundenanforderung 
auf Länge zugeschnitten werden.
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